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Технический отчет испытаний
Арт. 249/0785 – СТЕЛЬКИ СТАЛЬНЫЕ

Отчет по 

результатам испытаний:   RP 20013875
2001100350

Физико механаческая лаборатория

Испытания проводились с  24.10.01  по  31.10.01.

Испытание: EN 12568 (98) 7.2.2 – Сопротивление на прокол

Ссылка регистрации пробы:      J/10621
Результаты: 


тест 1
тест 2
тест 3

Сила прокола =  
1150  N
1180  N
1160  N

В соответствии с отчетом по испытаниям RP 20013875  от 31.10.01  можно сказать, что стельки подвергнутые испытаниям, удовлетворяют требованиям, предъявляемым нормативами EN 12568 (98), относительно силы  проколы.
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